
QUALITA’ SICUREZZA ECOLOGIA

È tempo di cambiare!

Costa comunque di più
di quello che vale

Costa sicuramente meno
di quello che vale

Made
in

Italy

Spessore insufficiente

0,90 mm

Plastificazione con  TGIC
proibito in Europa

Acciaio non certificato

All’interno è zincato?

con gr/m2?

Spessore garantito

1,35 mm

Zincatura a caldo sendzimir
interna + esterna

    (275 gr/m2)

Plastificazione con

poliestere puro 100%
senza     TGIC

Acciaio certificato CE

(S235JR - S275JR)

Abbiamo trovato sugli scaffali di alcuni rivenditori un PALO ROTONDO da recinzione di incerta provenienza. 
L’abbiamo subito confrontato col ns. PALO TUBOLINEA “100% MADE IN ITALY” ed ecco il risultato su cui Vi 
invitiamo a riflettere. 

     PALO TUBOLINEA FBI  
Diametro     Ø 34 mm Ø 34 mm
Spessore   0,90 mm 1,35  mm 
Zincatura           circa 100 gr/m²  275 gr/m² 
Passafilo    N. 3 ÷ 4 
Cappuccio      PVC  POLIPROPILENE nero 

Osservazioni: 

1/ Lo spessore, e quindi il peso e quindi la “tenuta” sono comunque molto inferiori al ns.
2/ Per reggere la rete a ns. avviso servono almeno n.3 passafili     
3/ La zincatura è assolutamente insufficiente tenendo conto che all’interno del palo la condensa lo corrode, 

soprattutto alla base,  e col tempo succede come foto allegate.

Teniamo naturalmente a disposizione, per chi ne facesse richiesta, un campione del palo esaminato. 

 Cordiali saluti 

SIDERURGICA FERRO BULLONI SPA 
        (Uff. Marketing) 

Provenienza       ?  100% MADE IN ITALY  

PALO ?
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